BIOTECPALM: A utilizacdo da palma
forrageira encontrada no Alto Sertao
Sergipano na producao de um couro
biodegradavel de baixo custo.
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Apresentacao

O Brasil tem um potencial relevante na producdo da indéstria coureira, encontrando-se entre os 5 maiores produtores de
couro no mundo e gerando muitos beneficios socioecondmicos, entretanto, alguns aspectos ambientais precisam de uma
atencdo especial. Os residuos gerados no curtimento sGo um problema a ser tratado tendo em vista que contaminam o solo,
ar e dgua, tendo efeitos tao prejudiciais ao meio ambiente e a saide humana.

‘Era meu dia de teste’, diz vitima de
intoxicacao em curtume em MS
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E evidente a busca por solu¢bes sustentdveis, fundamentais para garantir a sadde e
o bem-estar das populag¢oes. Portanto, é necessario desenvolver uma alternativa
que aproveite recursos locais abundantes, de forma a criar um material
biodegraddvel, livre de aditivos quimicos inorgéanicos poluentes.



Objetivos

Implantar um método de producao de um couro biodegradavel feito a partir da
palma forrageira (Opuntia ficus-indica) sem o uso de aditivos quimico, que resulte
= em um produto sustentavel, biodegradavel e de baixo custo no mercado.

@ Reduzir os danos ambientais da industria do couro ao oferecer uma alternativa
biodegradavel e acessive;

@Promover a conservacao dos ecossistemas aquaticos e terrestres, reduzindo a
poluicao marinha e o descarte irregular de residuos de couro;

@ Promover novas oportunidades de emprego, especialmente em comunidades
rurais, promovendo o desenvolvimento economico local.



Metodologia
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OPERACOES DE RIBEIRA, CURTIMENTO e ACABAMENTO MOLHADO
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Metodologia
Questionario 3

QU estionario 1 Qual (is) dificuldades vocé encontra para a utilizagdo
de pegas feitas de materiais sustentaveis/
biodegradaveis?
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Questionario 5

0 que vocé achou da resisténcia do couro
biodegradavel feito a partir da palma forrageira?

Qual das opgoes abaixo vocé acredita que
seja o destino final das pegas?
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. Qu estionario 2 .Textura Néo conhego os materiais .
Y Vocé utilizaria pegas feitas de materiais sustentaveis Question ario 4
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.Slm, em um futuro préximo

@ Sim, em um futuro distante



Resultados alcancados

Os resultados obtidos no desenvolvimento do couro biodegradavel a partir da palma
forrageira foram promissores, demonstrando a viabilidade da proposta e seus potenciais
impactos ambientais e sociais.

Ao substituir o couro tradicional, que é produzido com o uso de produtos quimicos téxicos
e causa danos ao meio ambiente, o couro biodegradavel desenvolvido neste projeto
oferece uma solucdo viavel para a diminuvi¢ao da polui¢do ambiental e contaminacgéo dos
cursos de dgua. Isso é especialmente relevante considerando os desafios enfrentados
pelas comunidades que buscam acessar produtos sustentaveis e lidar com questoes de
saude e bem-estar.
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A fim de testar a resisténcia do material desenvolvido, realizamos o
ensaio fisico- mecanico ISO 3376 (ABNT, 2014) que tem como objetivo
demonstrar a resisténcia a tracao e alongamento. Os resultados obtidos
da retirada das amostras nos dois sentidos (longitudinal e transversal),
apresentou resisténcia a tracao significativa como apresentado na
tabela abaixo.
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(mm) Forga (N) Tragéio (N/mm2) Alongamento (%) _
Long. __ Transv. Long. Transv. Long, Transy.

Biocouro: 2.67+_0.78 1,97+_0,54

Long. Transy.

537,33+_276,32 420,30+_708

37.94+_835aA 29.64+_4.62aB

65,87+ _7,56bB. 110,65+_15,93aA

Valorde P <0,0001
Material 0 0426
Sentido de corte :
Interagao 0,032

(material x sentido)

CV (%) 22,74

<0,0001
0,0487

0,0649

45,34

<0,0001
0,05

0,0007

25,56

<0,0001
0,0001

0,0001

25,98
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Desenvolver um material sustentavel cujo objetivo é alertar sobre problematicas
associadas aos residuos gerados por uma industria que contamina o ecossistema e
afeta a saide de milhées de pessoas todos os anos.
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1° Couro biodegraddvel feito a partir das fibras da palma do mercado brasileiro

O material produzido apresenta
sustentabilidade, biodegradabilidade e
um baixo custo de produc¢ao. O biocouro
mostrou facilidade em ser aplicado em

diversos setores da sociedade como
parte de vestudrio, roupas, calcados,
carteiras, revestimentos e decoragoes.

Desenvolvemos um método inovador
em produzir um couro biodegradavel
utilizando a fibra da palma forrageira

sem o uso de aditivos quimicos que
resulta em um material de alta
eficiéncia com caracteristicas
semelhantes ao couro convencional




Consideracoes finais

8" Feira Mineira de Iniciacao Cientifica

O projeto atende as necessidades de comunidades regionais e globais, tendo relevancia
social, cientifica, econdmica e ambiental. Com potencial de gerar emprego e renda dentro da
comunidade, contribuindo para quatro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel.

SAUDEE CIDADESE CONSUMO E ACAO CONTRA A
BEM-ESTAR 1 Rty 1 PRODUCAO 13 MUDANGA GLOBAL
RESPONSAVEIS DO CLIMA
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